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犌犅／犜１２００９．４—２０１６《塑料　聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯

第４部分：异氰酸根含量的测定》

国家标准第１号修改单

将第 ５ 章 “实 验室 相 对 湿 度应 为 （５０±１０）％。”修 改 为：“实验 室 相 对 湿 度 应 不 大 于

６０％。”
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